包装容器模具设计实验项目提纲

实验名称：包装容器模具设计

实验项目性质：综合性

所涉及课程：容器造型

计划学时：8/48学时
一、实验目的

模具设计是作品的负形，根据不同的成型工艺，选用的模型材料也不同。一般热加工成型的所用材料通常为陶、石、钢、塑料等，冷加工成型的材料通常为熟石膏制成。母模与模型的关系为一正一负，一阳一阴。一般常见的模型有：反转模、印坯模、注浆模三种，都是通过母模翻制而成。让学生体会包装容器设计如何进行大量精确的复制，所进行的包装容器设计能否符合社会的需要和工艺的限制，需要考虑包装容器造型的开模、脱模、成本等具体问题。

二、预习与参考资料
[1] 杨宗魁. 包装造型设计[M].北京：中国青年出版社，1998.
[2] 郝建英，李闯，莫怏.容器造型与模型制作[M].长沙：湖南大学出版社，2012.

[3] 宋宝丰.包装容器结构设计与制造[M].北京：印刷工业出版社，2007.
[4] 王玉林，苏全忠，曲远方. 产品造型设计材料与工艺[M].天津：天津大学出版社，2004.

[5]  陈进海，李正安.陶瓷的现代设计[M].长沙：湖南大学出版社，1996.

三、实验要求

要求学生分组完成一个合理的包装容器造型的设计，并根据造型制作出石膏“种子”，并按照所学知识进行模具的制作，要求完成至少一个符合工艺要求的容器的模具。
四、实验涉及仪器设备和材料清单

砂轮机，砂轮盘，雕塑刀，刮刀，修坯刀，长三角刀，创刀，金属型板，锉刀，钢刷，榫锯，刻刀，钢锯条，尖嘴铁皮桶，油毛毡，水砂纸，长尺，游标卡尺，矩尺，水平仪，蛇形尺，C型卡尺，U形卡尺，螺旋夹具，挡板，钢锤，钢丝刷，天平，植物油，羊毛刷，帆布，木条，辗辊，手套，防尘面罩，凿子，木棰，刀子，砂轮切片，翻模用特制档板。
五、实验步骤及结果测试


结果测试：使用所制作的模具进行翻制产品的实验，能否合理的进行脱模，并制作出完好的翻模作品。

六、考核形式

平时上课考勤、实验报告占总成绩的30%，最终实验作品占总成绩的70%。
七、实验报告要求

1.明确实验目的，掌握实验原理。

2.准确理解和熟悉实验操作步骤和流程。

3．实验报告应附容器造型草图。

八、思考题

1.如何进行包装容器的三视图绘制？

2.简述葫芦形酒瓶容器的石膏母模、印坯模及注浆模的制作流程。

3．对金属、玻璃、塑料、陶瓷等包装容器的制作材料进行比较，找出其各自的性能优缺点。
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